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Incrustations très importantes

Incrustations importantes à 65°c

Incrustations importantes à 15°c

4 Incrustations importantes des réchauffeurs (eau chaude)

Incrustations importantes des réchauffeurs   

Incrustations des réchauffeurs

Incrustations à 15°c

5 Incrustations des réchauffeurs sans polyphosphates

Incrustations et corrosions faibles à hautes températures avec polyphosphates

Pas de corrosion

Incrustations et corrosions négligeables

6 Pas d'incrustation et corrosion

Pratiquement pas de cas d'eau rouge

Faible corrosion à 65°c

Incrustations des conduites

7 Pratiquement pas de corrosion

Corrosion

Corrosion générale à 65°c

Corrosion des réchauffeurs

8 Corrosion des conduites d'eau froide

Corrosion sévère - eau rouge

Corrosion des conduites d'eau froide

Eau rouge

9 Corrosion des conduites d'eau froide

Eau rouge très fréquente

Corrosion sévère à 60°c

Eau rouge

10 Eau très corrosive à 65°c

Corrosions sévères - eau rouge

Corrosion à 15°c

Corrosion des conduites d'eau froide

11 Eau très corrosive à 15 et 65°c

Corrosion de tout le système

Corrosions sévères des conduites et des installations

12

Relation entre l'indice de Ryznar et la tendance entartrante ou corrosive 

de l'eau
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